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RESUMEN

En este trabajo se dan a conocer los resultados del analisis de la composicién de las inclusiones de 44 frag-
mentos ceramicos, mayortitariamente Belén y en menor medida Santa Marfa, correspondientes a 11 sitios arqueo-
légicos del Periodo de Desarrollos Regionales del Valle de Hualfin (Belén, Catamarca), realizado a través del
analisis petrografico de secciones delgadas. En particular, el estudio de los tiestos de la localidad de Ia Ciénaga
se complementa con el analisis granulométrico y composicional de arenas locales. Asimismo, se comparan estos
analisis con estudios previos realizados en Loma de los Antiguos (Azampay) y Cerro Colorado (La Ciénaga) del
mismo valle. Los resultados indican que las inclusiones en las pastas Belén presentan una composicién minera-
légica homogénea, que varfa en el predominio de los componentes principales, y conservan asociaciones recu-
rrentes. En los fragmentos Santa Marfa se destaca la presencia de tiesto molido, que se manifiesta aisladamente
en los materiales Belén, y la ausencia de material piroclastico, presente recurrentemente en esta ultima. Ia co-
rrespondencia mineralégica de las pastas con la geologfa regional sugiere que probablemente las materias primas
fueron obtenidas de formaciones locales. La frecuente aparicién de piroclastos lleva a reflexionar sobre algunas

consideraciones de tipo tecnoldgica que podrian relacionarse con su inclusion.

PALABRAS CLAVE: Periodo Desarrollos Regionales, Ceramica Belén y Santa Marfa, Analisis composicional, Petrografia.

ABSTRACT

Compositional analysis results of a 44 pottery sherd assemblage, most of them classified as Belén and some as
Santa Marfa, are presented. Sherds come from 11 archaeological sites located in Hualfin Valley (Belén, Catamarca).
Results are compared with previous studies from Loma de los Antiguos (Azampay) and Cerro Colorado (La
Ciénaga), in the same valley. Petrographic analysis technique is used, examining thin sections. La Ciénaga sherds
studies are complemented by granulometric and compositional analysis on local sand samples. The results show
the inclusions in Belén pastes present a homogeneous mineralogical composition, varying only in the principal
components predominance and conserving a compositional recurrence in their associations. Instead, Santa Matfa
sherds stand out for the presence of grog (crushed sherds), only aisloted in Belén materials, and the marked
absent of piroclastic materials, a recurrent feature in the last pottery. Pastes compositional correspondence with
regional geology suggests that raw materials used in their confection come from local geologic formations. The

recurrence of piroclasts leads us to inquire some technological considerations maybe linked with their inclusion.

KEYWORDS: Regional Developments Period, Belén and Santa Maria pottery, Compositional analysis, Petrography.
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INTRODUCCION

Los estudios sobre ceramica arqueoldgica
en el Valle de Hualfin (Departamento de
Belén, Provincia. de Catamarca) han tenido
un gran desarrollo a lo largo de la historia
de la disciplina. Desde las primeras carac-
terizaciones generales basadas en las vasi-
jas halladas en distintas expediciones o vi-
sitas al lugar (Bregante 1926; Bruch 1913;
Lafone Quevedo 1892; Serrano 1936, 1942;
Weisser y Wolters 1920-1929, entre otros),
pasando por las clasificaciones realizadas
con fines cronolégico-culturales (Gonzalez
1955; Gonzalez y Cowgill 1975), hasta los
analisis especificos de los ultimos tiempos
(Balesta 2000; Balesta y Zagorodny 2002a,
2002b; Sempé 1993; Sempé y Baldini 2004,
Zagorodny y Balesta 2005), se ha generado
un gran cumulo de informacién sobre las
distintas manifestaciones alfareras desatrro-
lladas a lo largo de la historia prehispdnica
en la region. En lo que respecta a la cera-
mica adscripta a los momentos mas tardios,
correspondientes al Perfodo de Desarrollos
Regionales (1000-1480 AD) y a los tiempos
de la conquista incaica, los estudios propia-
mente ceramolégicos son muy recientes, y
se enfocan particularmente en la ceramica
Belén Negro sobre Rojo, analizando los
aspectos morfométricos, tecnolégicos ma-
croscopicos y decorativos (Wynveldt 2004,
2007b y 2008). El tnico antecedente en el
estudio de la composicién de las pastas del
tipo Belén en la region es el trabajo realiza-
do sobre un conjunto de 26 secciones del-
gadas de fragmentos provenientes mayorita-
riamente del sitio Loma de los Antiguos de
Azampay —23 tiestos— junto con una mues-
tra de 3 tiestos del sitio Cerro Colorado de
la Ciénaga de Abajo (Wynveldt ez a/. 2000).

El objetivo del presente articulo consis-
te en analizar la composicién mineralégica
de un conjunto de fragmentos cerdmicos
Belén correspondientes a distintos sitios
del Periodo de Desarrollos Regionales del
Valle de Hualfin, con el fin de profundizar
en un aspecto aun poco estudiado de esta

126

ceramica, como es la caracterizacién de las
pastas a través de la identificacién de sus
inclusiones mediante analisis petrografico.
Por otro lado, con la incorporacién de una
muestra de fragmentos del tipo Santa Marfa,
hallados en una de las localidades, se intro-
duce por primera vez el estudio especifico
de esta ceramica en la region, presente en
forma minoritaria en algunos de los sitios
analizados.

Considerando inicialmente las muestras
de ceramica Belén extraidas de varios sitios
ubicados en las proximidades de la localidad
de La Ciénaga', nos proponemos comparar
los resultados de su analisis con otras dos
fuentes de informaciéon. En primer lugar,
con los andlisis de tipo granulométrico y
composicional de un conjunto de muestras
de arenas locales, con el fin de evaluar, a par-
tir de una primera caracterizacion, posibles
fuentes de aprovisionamiento de las mate-
rias primas utilizadas para la fabricacion de
las vasijas estudiadas. Esto no implica afir-
mar que los alfareros hayan efectivamente
utilizado la arena de los rios como agregado
con el fin de optimizar las propiedades de
las arcillas utilizadas, sino contar con una
nueva fuente de informacién comparativa a
la proveniente del analisis microscopico de
las secciones delgadas de los tiestos. Esta li-
nea de investigacion se vera complementada
a futuro con otras técnicas analiticas confia-
bles para la determinacién de procedencias
tanto de arcillas como de las inclusiones
presentes en las pastas®. En segundo lugar,
los resultados de las muestras de La Ciénaga
son comparadas con los estudios petrogra-
ficos de secciones delgadas de tiestos pet-
tenecientes a sitios de otras localidades del
mismo valle. Finalmente, se contrasta esta
informaciéon con los resultados obtenidos
previamente, basados en materiales de los
sitios Loma de los Antiguos (Azampay) y
Cerro Colorado de La Ciénaga de Abajo (La
Ciénaga) (Wynveldt ez al. 2000).

Los fragmentos analizados proceden
de 11 sitios arqueolégicos: Casas Viejas,
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Cerrito Colorado de La Ciénaga de Arriba, Dichos sitios se caractetizan, en términos
Monticulo (al pie del Cerrito Colorado), generales por presentar distintos tipos de em-
Cerro Colorado de La Ciénaga de Abajo, plazamientos:

Barranca 1 (al pie del Cerro Colorado) y

Loma de Ichanga, todos en La Ciénaga; 1. sitios ubicados enla cima de lomadas o me-
El Pabellén (Corral Quemado); El Molino sadas con alturas mayores a los 70 m, con
y Loma de la Escuela (Puerta de Corral grandes dificultades para el acceso, mura-
Quemado); Campo de Carrizal (Carrizal de llas defensivas y recintos asociados entre
Azampay), y Corral de Ramas (Condorhuasi) si y/o aislados (El Pabellén, El Molino,
(F1GurA 1). Los mismos fueron recuperados Cerrito Colorado, Cerro Colorado, LLoma
tanto en excavaciones arqueolégicas como de los Antiguos) (FIGURA 2);

en recolecciones superficiales.

a de los:Antiguos aCarrizal

Conralide’Ramas

4 6
Kilomelros

FIGURA T * IMAGEN SATELITAL DEL VALLE DE HUALFIN CON LA LOCALIZACION DE LOS SITIOS
DE LOS CUALES SE EXTRAJERON LAS MUESTRAS ANALIZADAS.
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2.

sitios emplazados en lomas o mesadas mas
bajas, sin murallas defensivas, con habita-
ciones preferentemente dispersas (Loma
de la Escuela, Loma de Ichanga);

un sitio sobre una pequefia lomada de al-
rededor de 4 m de altura, sin recintos aso-
ciados, con rampa de acceso y un mortero
en su cima (Monticulo de La Ciénaga de
Arriba) (FIGURA 3);

4.

sitios sobre el piedemonte de los cerros
de la cadena occidental del valle, con con-
juntos de recintos contiguos o disper-
sos entre andenes de cultivo (Campo de
Carrizal), o grupos de grandes “casas-po-
20" (Gonzalez 1955) (Corral de Ramas);
estructuras contiguas o dispersas, empla-
zadas sobre la barranca del rio Hualfin, en
su margen oriental (Barranca 1);

El Molino

FicurA 2 * ALGUNOS DE LOS SITIOS DE LOS CUALES SE EXTRAJERON LOS FRAGMENTOS CERAMI-
COS ANALIZADOS. ARRIBA: VISTA DE BARRANCA 1 v EL RIO HUALFIN, DESDE LA CIMA DEL CERRO
Colorapo DE LA Cienaca DE ABaJo. CENTRO: MonTiculo DE LA CIENAGA DE ARRIBA,
A LA IZQUIERDA LA RAMPA DE ACCESO, Y A LA DERECHA EL MORTERO EMPLAZADO EN LA CIMA.
ABAJO: VisTAa DE EL MoLiNO DE PuerTA DE CORRAL QUEMADO, A LA VERA DEL Rio CORRAL
QUEMADO, TOMADA DESDE LA LOMA DE LA ESCUELA VIEJA.
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Cuerpo

J Sup.

Cuerpo
Inferior

Tinaja

Cuello [
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Ficura 3 + CATEGORIAS MORFOLOGICAS DE LA CERAMICA BELEN.

6. acumulaciones de material cerdmico tar-
dio y litico en los barreales de La Ciénaga
de Arriba (Casas Viejas).

La ceramica Belén constituye la mayor
parte del universo ceramico de todos los
sitios muestreados, con una asociacién
minoritaria, en alguno de ellos, de cera-
mica Santamariana y Famabalasto Negro
Grabado. Esta circunstancia, junto a otros
indicadores como el modo de emplaza-
miento y los fechados radiocarbénicos,
ha llevado a la adscripcién de estos sitios
al Perfodo de Desarrollos Regionales del
Noroeste argentino (1000-1480 AD), pu-
diendo haberse extendido la ocupacién de
los mismos hasta el periodo Inca e incluso
al Hispano Indigena.

MARCO GEOLOGICO REGIONAL

El estudio de la geologia regional del area
en donde se localizan los sitios se realizé en
base alainformacién proveniente del analisis
delas Hojas Geoldgicas 12¢ (Laguna Helada)
(Ruiz Huidobro 1975); 12d (Capillitas) y 13d
(Andalgald) (Gonzalez Bonorino 1950) y
13c (Fiambala) (Gonzalez Bonorino 1972),
y al perfil realizado por Andreis (1962) en la
Barranca del Rio Hualfin en su confluencia
con el Rio Giiyischi.
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Sintéticamente, el area de estudio estd em-
plazada en el ambito de las Sierras Pampeanas
Noroccidentales, caracterizado por un siste-
ma de cordones de posicién sub-meridianal,
separados por depresiones tectdnicas longi-
tudinales.

La geologia de la regién esta representada
por un basamento cristalino (Precambrico
a Paleozoico Inferior), constituido por me-
tamorfitas de grado bajo a medio (general-
mente transformadas por inyeccién ignea) y
por rocas granitoides que constituyen cuet-
pos batoliticos en parte milonitizados. Sobre
este basamento, que conforma el nicleo de
las principales sierras, se apoya discordante-
mente una potente secuencia sedimentatia
terciaria (Mioceno-Plioceno) que ocupa los
valles intermontanos que separan los bloques
de basamento. Estos depdsitos tienen una
amplia distribucién areal, particularmente
al sur del valle de Santa Maria, en Hualfin,
Corral Quemado y Las Cuevas, donde aflo-
ra la secuencia completa con espesores de
aproximadamente 3000 m. Esta potente se-
cuencia se compone de sedimentos clasticos
continentales (arenosos y conglomeradicos)
que poseen intercalados sedimentitas volcani-
clasticas y extrusivos andesiticos y basalticos.
Mis hacia el sur, la secuencia sedimentatia
aflorante en las barrancas del rfo Hualfin fue
descripta por Andreis (1962). El perfil estra-
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tigrafico relevado por este autor comienza
con un dep6sito fluvial (capa 1) conformado
por un ortoconglomerado polimictico de na-
turaleza ignea (clastos de vulcanitas bésicas a
intermedias y plutonitas acidas) y en menor
proporcién de rocas metamorficas. Le sigue
en discordancia erosiva una superposiciéon de
capas numeradas de 2 a 6, correspondientes a
depositos piroclasticos de caida (capas 2 y 5)
v a dep6sitos secundarios o tufitas (capas 3,
4y 6). La secuencia culmina con sedimentos
de edad cuaternaria con depésitos de acarreo
(abanicos aluviales, coluviales, terrazas fluvia-
les y dunas edlicas).

LOS TIPOS CERAMICOS BELEN'Y
SANTA MARIA

Tradicionalmente la ceramica Belén ha sido
reconocida como el rasgo identificador de la
“cultura” homoénima, arraigada en un espacio
geografico definido, conocido como el Valle
de Hualfin. No obstante, la presencia de esta
ceramica se extiende por otros territorios de
la provincia de Catamarca, tales como los
valles de Abaucan y Santa Marfa, hallando-
se también en sitios como La Alumbrera de
Antofagasta de la Sierra, o de manera aislada
en el sur en La Rioja y Taff del Valle (de la
Fuente 2007; Manasse y Paez 2000; Paez ef al.
2007; Sempé 1999). En particular, sus aspec-
tos morfoldgicos y decorativos, dentro de las
diversas localizaciones en donde se destaca su
presencia, han sido utilizados como indicado-
res cronolégicos de los momentos tardios del
desarrollo cultural prehispanico de la region
valliserrana del NOA (Gonzalez 1955, 1977;
Gonzilez y Pérez 1972). Serrano (1966, 1967)
describe las caracteristicas morfoldgicas de las
“urnas Belén” y hace alusion a aspectos tec-
noldgicos relacionados con la manufactura de
dichas piezas. También analiza sus rasgos de-
corativos tanto en lo que respecta a los dise-
flos como a su evolucion. Sempé, en diversos
articulos sobre sitios de los valles de Abaucan
y de Hualfin, describi6 y caracterizé esta cera-
mica analizando su asociacién con otros tipos
de los periodos Tardio e Inca (Sempé 1973,
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1977, 1980). Desde fines de la década del "90
se han realizado analisis morfométricos, tec-
nolégicos macroscopicos y decorativos mds
detallados, a partir de la comparacién de pie-
zas funerarias pertenecientes a la Coleccion
Mufiiz Barreto del Museo de La Plata y ma-
terial fragmentario proveniente de excavacio-
nes (Canal ez al. 1999; Wynveldt 1999-2006,
2004, 2007a, 2007b, 2008).

A partir de estos estudios, puede definirse
al tipo ceramico Belén como aquella alfareria
distribuida mayormente en los departamentos
de Belén y Tinogasta, asociada a ocupaciones
y entierros de poblaciones tardfas prehispa-
nicas, caracterizada por una pasta compacta,
de buena coccién y color rojizo con pintu-
ra negra sobre fondo rojo, que presenta una
uniformidad morfolégica dada por la reitera-
cién de tres formas: tinajas o “urnas”, pucos
y ollas (FIGURA 5). Las tinajas constituyen la
categorfa morfologica mas comun, y estin
conformadas por una base concavo-convexa
y un perfil dividido en tres segmentos de pro-
porciones semejantes: un cuerpo inferior de
paredes evertidas, un cuerpo superior vertical
levemente curvado hacia afuera o de paredes
curvas o rectas invertidas, con un par de asas
opuestas dobles, horizontales, en cinta y re-
machadas, y un cuello evertido. Cada uno de
estos sectores se caracteriza por una decora-
cién particular, siendo el cuerpo superior el
sector que muestra mayor complejidad, dada
la presencia alli de la totalidad de las repre-
sentaciones icénicas, tanto zoomorfas como
antropomotfas, pintadas y/o modeladas y
ocasionalmente incisas (Wynveldt 2007b).
La superficie externa de las tinajas puede ser
alisada, pulida o brufiida. A diferencia de las
tinajas, los pucos muestran por lo general
una superficie externa rugosa, mientras que
la cara interna puede estar bien alisada o pu-
lida (Wynveldt 2008), encontrandose alli la
decoracién mas compleja, que puede incluir
variedad de disefios geométricos y represen-
taciones zoomorfas. Las ollas, por su parte,
conforman el grupo menos representado y
mas heterogéneo en cuanto a forma y tama-
flo. Son piezas caracterizadas por presentar
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los tres segmentos mencionados para las tina-
jas, con la diferencia de que poseen un cuello
menor a un cuarto de la suma de los cuerpos
inferior y superior, presentando un didametro
mas restringido en la unién del cuerpo supe-
rior y el cuello. También se han incluido en
este grupo a las vasijas que no poseen cuello,
aunque presentan todas las caracteristicas de
una tinaja Belén, pudiendo éstas carecer de
asas (Wynveldt 2007a).

Con respecto a los materiales Santa Marfa,
cabe sefalar que en casi todos los sitios es-
tudiados su presencia resulta minoritaria. Tal
es el caso de los fragmentos de este tipo re-
cuperados en excavaciones arqueologicas de
los sitios Loma de los Antiguos y Campo de
Carrizal, en las proximidades de Azampay. En
la década del 60", A.R. Gonzalez y colabora-
dores realizaron excavaciones en tres de los
mas de cien recintos del sitio E1 Molino en la
localidad de Puerta de Corral Quemado, ma-
teriales que estan siendo en la actualidad es-
tudiados por una de las autoras. En este caso,
el material adscripto a Santa Marfa tiene una
mayor representatividad, pudiéndose consi-
derar, de manera preliminar, como equivalen-
te numéricamente a los materiales correspon-
dientes a Belén. Tiestos Santa Maria también
han sido recuperados en recolecciones super-
ficiales en el sitio Loma de la Escuela Vieja de
la misma localidad.

Para la adscripcion de los fragmentos aqui
estudiados tomamos en cuenta la caracteriza-
cién de las piezas Santa Marfa realizada por
Nastri (2008), quien las define, en términos
morfolégicos, como vasijas alargadas de ta-
mafios regulares que presentan tres partes: un
cuello cilindrico generalmente evertido, un
cuerpo ovoide y una base de forma conica,
equivalente a un puco. Las asas, en los late-
rales del cuerpo, son generalmente acintadas,
y puede existir un par de apéndices modela-
dos en los laterales del cuello o de la parte
superior del cuerpo. En términos generales,
las pastas de esta ceramica son compactas e
incluyen mica y tiesto molido como antiplas-
tico (Pifieiro 1996).
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METODOLOGIA DE ANALISIS

Cada fragmento analizado fue registrado y
descripto en términos macroscopicos, y ads-
cripto tanto a las categorias morfologicas —ti-
naja/urna, puco y olla— definidas en otros tra-
bajos (Nastri 2008, Wynveldt ¢f a/. 2006), como
al sector de la pieza de pertenencia.

El andlisis tecnologico comprendié las si-
guientes tareas:

* Conformacién de la muestra. Registro gra-
fico y fotografico de los tiestos selecciona-
dos.

* Analisis morfométrico y decorativo a nivel
fragmentario. Dimensiones -tamafio y gro-
sor- de los fragmentos. Identificacién de
los sectores de pertenencia -borde, cuello,
cuerpo, base. Identificacién y desctipcion
de las técnicas decorativas, acabados de
superficie, segiin Rye (1981), y color de la
pasta.

* Analisis bibliografico de la geologfa regional
a través del estudio de las Hojas Geologicas
y sus correspondientes descripciones del
area en donde se localizan los sitios arqueo-
légicos  estudiados (Gonzalez Bonorino
1950, 1972; Ruiz Huidobro 1975).

* Analisis granulométrico y composicional
por lupa binocular de las arenas recolecta-
das en distintas estaciones de muestreo en
el curso del rio Hualfin y colectores — cau-
ces secos y perfil de barranca- (Pettijohn
1963; Carver 1971) (FiGura 10).

*  Observacién microscépica y descripcion
de las secciones delgadas efectuadas en los

Identificacién

y descripcién de los componentes prin-

fragmentos muestreados.

cipales en términos cualitativos, a fin de
reconocer su naturaleza composicional y
semi-cuantitativos, con el objeto de esti-
mar ]a abundancia relativa de los mismos.
Registro de tamafios en términos absolutos
de las inclusiones observadas, a partir de
las mediciones efectuadas con el programa
Image-Pro Express 5.1. Determinacién de la
morfologia de las inclusiones. Registro fo-
tografico.
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* Comparaciéon de los datos obtenidos de
cada corte delgado por sitio, entre los si-
tios de La Ciénaga y entre estos y sitios de
otras localidades.

*  Comparacién de los datos obtenidos del
analisis microscopico para La Ciénaga con
los provenientes del analisis de las mues-
tras de arenas.

* Comparacion de los resultados de los es-
tudios petrograficos de la ceramica con
aquellos derivados del analisis biblio-
grafico de la geologia regional (Hojas
Geologicas publicadas).

* Correlacién de la caracterizacién compo-
sicional realizada con las piezas de dife-
rente morfologia (tinajas/urnas, pucos y
ollas).

CONFORMACION DE LA MUESTRA

Para la conformacién de la muestra se adop-
taron una setie de requisitos que implicaron
la inclusién de fragmentos que permitieran:

1. su identificacién inequivoca con los tipos
Belén o Santamariano (para este ultimo,
todos los fragmentos correspondieron a
la variedad Bicolor);

2. su inclusion dentro de las categorias mos-
fologicas identificadas para las entidades
culturales Belén y Santamariana (tinajas/
urnas, pucos y ollas); v,

3. su correlacién con un sector determinado
de la vasija (borde, cuello, cuerpo superior,
cuerpo inferior, base) y su orientacion en
relacién al perfil.

Por otro lado, los fragmentos seleccionados
debieron presentar un buen estado de con-
servacion y un tamafio minimo que permitie-
ra realizar sobre ellos el corte requerido para
el analisis petrografico.

El conjunto resultante consta, como ya se
ha comentado, de 44 fragmentos, de los cua-
les 40 pertenecen al tipo Belén y 4 al tipo
Santamariano Bicolor (FIGURA 4). De los 40
tiestos Belén, 27 corresponden a tinajas y 13
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a pucos. La categoria “olla” no ha sido iden-
tificada en la muestra seleccionada, ya que se
requiere la presencia de un conjunto nume-
roso de fragmentos remontados para reco-
nocer este tipo de morfologia, representada
en forma minoritaria en los sitios estudiados
del Valle. Los 4 fragmentos Santamarianos
corresponden a distintos sectores de urnas.

Para cada fragmento se realiz6 un registro
grafico y fotografico y se consignaron los
siguientes datos: nomenclatura del fragmen-
to; localidad en donde se encuentra el sitio;
nombre del sitio de procedencia especifi-
cando si el fragmento ha sido producto de
excavacién o recoleccién superficial; tamafio
aproximado de fragmento en términos de su
superficie; grosor promedio del fragmento;
categoria morfologica de pertenencia (tina-
ja/urna, puco, olla); sector de pertenencia
(borde, cuerpo, base); acabado de ambas
supetficies (interna y externa); técnica deco-
rativa presente en una o ambas superficies.
Los datos mas relevantes se sintetizan en la
TaBLA 1.

COI\/IPOSICION/GENERAL DE LAS
MUESTRAS CERAMICAS

A partir de la observacién microscopica
de las secciones delgadas obtenidas de los
fragmentos muestreados se reconocieron,
en primer lugar, una serie de constituyentes
principales, que se describen a continuacién.
En la TaBra 2 se presentan en detalle los
componentes identificados para todas las
muestras analizadas.

El cuarzo se presenta en sus variedades
mono y policristalino (FIGURA 5); el primero
se observa como granos en general redon-
deados a sub-redondeados, mayoritariamen-
te con extinciéon recta y en ocasiones con
extincién ondulante, en algin caso, fractura-
dos. Los agregados de cuarzo policristalino
se presentan con extincién recta y también
con contactos suturados y extincién ondu-
lante.
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FicurAa 4 + ALGUNOS DE LOS FRAGMENTOS DE LOS CUALES SE EXTRAJERON LOS CORTES
DELGADOS ANALIZADOS, CON LA INDICACION DEL NUMERO DE MUESTRA Y SITIO DE PROCE-

DENCIA.

Los feldespatos (FIGURA 6) estin repre-
sentados por cristales de plagioclasas, en
algunos casos cuhedrales, es decir, con sus
caras bien desarrolladas, predominando
las maclas polisintéticas y Carlsbad albita,
siendo escasos lo individuos zonados. Los
cristales se presentan en general limpios y
otros muy alterados, siendo sericita y arcillas
los productos de alteracién mas frecuentes.
El feldespato potasico se encuentra en por-
centajes menores que las plagioclasas, con
cristales tabulares, con macla Carlsbad y en
algunos casos constituyendo las inclusiones
de mayor tamafio. Al igual que las plagiocla-
sas, presentan distinto grado de alteracién,
principalmente a sericita y arcillas. Es relati-
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vamente frecuente la presencia de microcli-
no en las muestras analizadas.

Entre los componentes maficos (FIGURA 7)
se observoé principalmente la presencia de an-
fiboles (hornblenda) en ocasiones con desa-
rrollo de cristales euhedrales, mostrando sec-
ciones basales con formas rombicas. Entre
los componentes minoritarios se encuentran
las micas, siendo la biotita més frecuente que
la muscovita, no obstante ambas estan pre-
sentes como constituyentes principales de la
matriz.

Los fragmentos liticos reconocidos son de
origen pluténico, metamérfico y volcanico
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5 ©
o =
E Sitio § Procedencia | Morfol. | Sector Dec Ext. Dec. Int. Color Fractura
9 =
Rec. . . .
11 Superficie Puco Base |Pintado N/R| Pintado N/A Ante uniforme
El Monticulo | 1.2 Rec_. . Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Ante liso Ante uniforme
Superficie.
1.3 Rec_. . Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Mar_l_chado €N | Ante uniforme
Superficie. rojizo/Ante
2.1 | ReC-Sup. | g | Cuerpo | Pintado N/R | Pintado Nibase | Ante no
(Hab.) roja uniforme
o Rec. Sup Cuerpo/
Colorado 2.2 (Héb ) ’ Tinaja Cuello Pintado N/R | Pintaso N/R Ante uniforme
s (Recinto) :
£ 2.3 Rec. Sup. Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Manchado en Ante uniforme
< ' (Hab.) Negro/Ante
)
= Rec - . . .
o) 3.1 s - Tinaja Borde |Pintado N/R| Pintado N/R Ante uniforme
- uperficie.
;5 : 3.2 Rec. Tinaja Borde | Pintado N/R| Pintado N/R Ante uniforme
% Cerrito . Superficie. !
- Colorado
(Cima) 3.3 Rec.. Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Ante Liso Ante uniforme
Superficie.
Rec. Pintado . .
3.4 Superficie. Puco Cuerpo N/Ante Pintado N/R Ante uniforme
Rec. . . . Ante no
41 " Tinaja Borde | Pintado N/R| Pintado N/R .
Superficie. uniforme
Casas Viejas | 4.2 Su;?eer(;iéie Puco (?L?étrj;c/) Liso Pintado N/R Ante uniforme
Rec. . . .
4.3 - Puco Base Liso Pintado N/R Ante uniforme
Superficie.
5.1 s Rec_. . Tinaja Borde |Pintado N/R| Pintado N/R Ante uniforme
uperficie.
52 | Rec. Tinaja | Borde |Pintado N/R| Pintado N/R | Ante uniforme
uperficie.
Lomade La Rec. — . Manchado en N .
2 | Escuela Vieja 5.3 Superficie. Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R y R sobre Ante Ante uniforme
©
£ . Rec. . Pintado . )
é 5.4 Superficie. Tinaja | Cuerpo N/Crema Liso Ante uniforme
© " Rec. - Pintado . .
5 5.5 Superficie. Tinaja | Cuerpo N/Crema Liso Ante uniforme
o
o 6.1 Excavacion | Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Liso Ante uniforme
©
E 6.2 Excavacion | Tinaja Cuello/ Pintado N/R Manphado en Ante uniforme
S Cuerpo Rojo/ Ante
o
El Molino 6.3 | Excavacion | Tinaja Borde Barfio Rojo Pintado N/R Ante uniforme
6.4* | Excavaciéon | Tinaja | Cuerpo Pintado Ante liso Ante uniforme
N/Crema
6.5 | Excavaciéon | Tinaja | Cuerpo Pintado Ante liso Ante uniforme
N/Crema

TaBLA T * PROCEDENCIA Y CARACTERISTICAS DE LOS FRAGMENTOS ANALIZADOS.
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-]
© g
© -
= Sitio § Procedencia | Morfol. | Sector Dec Ext. Dec. Int. Color Fractura
o
S =
71 Excavacion | Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Ante Liso Ante uniforme
Cerro 7.2 | Excavaciéon | Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Ante Liso Ante uniforme
Colorado
7.3 | Excavacién Puco | Cuerpo Pintado Pintado N/R Ar)te no
N/Ante uniforme
Rec. - . . .
8.1 Superficie Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Ante Liso Ante uniforme
O | Barranca 1. P '
8 | RS.Rec1 Rec
< 8.2 - Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R Ante Liso Ante uniforme
) Superficie.
©
= 9.1 Excavacion Puco | Cuerpo Bario Rojo Pintado N/R Ante uniforme
S | Barranca 1.
%) Rec.1 - - . Manchado en .
© T 9.2 | Excavaciéon | Tinaja | Cuerpo | Pintado N/R : Ante uniforme
= Rojo/ Ante
Bag:g%a s 10.1 | Excavacién Puco | Cuerpo | Pintado N/R | Pintado en N/R | Ante uniforme
111 Su R:r?i-cie Puco | Cuerpo | Pintado N/R Pintado N/R Ante uniforme
Loma de P )
Ichanga Rec
11.2 Supen‘i'cie Puco | Cuerpo | Pintado N/R Pintado N/R | Ante uniforme
L 12.1 ReC. | pyco | Base | PintadoN/R | Pintado NIR Ante no
< Superficie. uniforme
£
o
3 | ElPabelion | 12.2 Sus:r‘éb o | Tnaja | 60 | Pintado /R | MARCPAIOEN | anie yniforme
= .
g Rec
(3} 12.3 Superficie. Tinaja Borde Pintado N/R Pintado N/R Ante uniforme
Corral de Ramas | 13.1 Req. . Tinaja | Cuello | Pintado N/R | Pintado N/Ante | Ante uniforme
Superficie.
Rec. _— Cuerpo/ . Manchado en .
141 Superficie. Tinaja Cuello Pintado N/R R/Ante Ante uniforme
14.2 s Reg. . Tinaja | Borde | Pintado N/R | Pintado N/Ante | Ante uniforme
uperficie.
g Rec Cuerpo/
g- 14.3 Superficie. Tinaja Cuello Pintado N/R Bafio R/Ante | Ante uniforme
©
g Campo de 14.4 Rec. Tinaia | Cuerpo Pintado N/R | Manchado en Ante uniforme
° Carrizal ’ Superficie. J P e inciso R/Ante
©
N
= Rec. Pintado ~ . .
g 14.5 Superficie. Puco Borde N/Ante Bafio Rojo Ante uniforme
14.6 Req. . Puco Borde | Pintado N/R Pintado N/R Ante uniforme
Superficie.
Rec. Pintado . .
14.7 Superficie. Puco | Cuerpo N/Ante Pintado N/R | Ante uniforme

TaBLa 1 + CONTINUACION.
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i \Cuarzo

policristalino’
] S .

Micrones

Ficura 5 *+ CuARrzO. IzQUIERDA: MONOCRISTALINO (MUESTRA 12.1). DERECHA: POLICRISTALINO (MuEsTRA 3.2. 10X). AmMBAS CON
NICOLES CRUZADOS.

e
Feldespato
=111z To (o JRp———

sericita

Microclino

%

Cual_’zo'f—'
monocristaling

o
—T00—zbo

Micrones

FIGURA 6 * FELDESPATOS. |zQUIERDA: MICROCLINO POLICRISTALINO (MUESTRA 14.3. 10X). DERECHA: FELDESPATOS ALTERADOS A
SERICITA, CUARZO MONOCRISTALINO Y PLAGIOCLASA (MUESTRA 3.3. 10X). AMBAS CON NICOLES CRUZADOS.

s %
Seccion basal ~
“*de anfibel .

FicurA 7 + COMPONENTES MAFICOS. IZQUIERDA: SECCION BASAL DE ANFIBOL (MUESTRA 2.2. 20X). DERECHA: ANFIBOLES Y MICAS
ORIENTADAS (MUESTRA 14.6). AMBAS CON NICOLES CRUZADOS.
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(FiGura 8), encontrandose escasamente te-
presentados los liticos sedimentarios.

El vidrio se manifiesta como fragmen-
tos pumiceos caractetizados pot su aspec-
to alveolar dado por una alta densidad de
vesiculas esféricas, en ocasiones deforma-
das. También se lo ha observado como
rebordes de algunos cristales, en texturas
vitrofidicas y ocasionalmente como trizas
(FiGura 9).

En términos generales, el tiesto molido se
presenta con contornos angulares o irregu-
lares, con un intersticio que lo separa de la
matriz y diversos atributos que lo diferencian
de ella, como la mineralogia, las caracteris-
ticas microestructurales y la orientaciéon de
las inclusiones (Cuomo di Caprio y Vaughan
1993) (FiGura 10).

Las inclusiones, desde el punto de vista
granulométrico pueden caracterizarse como
arenas finas a muy finas (0,25/0,125 mm y

0,125 a 0,0062 mm respectivamente) hasta
limos (< a 0,0062 mm).

Posteriormente, se enfocod el estudio en
aquellos componentes que resultan diagnos-
ticos para identificar el origen de las inclusio-
nes presentes. Se evalud tanto su presencia/
ausencia como su predominio relativo. Los
componentes que se consideraron diagnosti-
cos son los siguientes:

* Cuarzo mono y policristalino con extin-
ci6n ondulante y contactos suturados en
el caso de los agregados multicomponen-
tes, asociados a liticos de metamorfitas de
bajo grado, como indicadores de proce-
dencia metamorfica.

* Feldespato potasico (microclino) y lito-
clastos graniticos como indicadores de
procedencia pluténica.

* Liticos andesiticos y basalticos y vitroclas-
tos (principalmente fragmentos pumiceos)
como indicadores de procedencia volcani-
ca y volcaniclastica, respectivamente.

Ficura 8 + FRAGMENTOS LiTICOS. IzQUIERDA: PLUTONICO (MUESTRA 4.3. 10X). CENTRO: METAMORFICO
(MugstrA 3.4. 10X). DerecHA: voLcANICO (MuesTRA 5.2. TOX). TODAS CON NICOLES CRUZADOS.

o &

“Cristal de;hdr‘ﬁbi—end 13
: € e,

T

FIGURA 9 *VIDRIO VOLCANICO. |ZQUIERDA: CRISTAL DE HORNBLENDA CON REBORDE VITREO (MUESTRA 11.1). DERE-
CHA: FRAGMENTO PUMICEO Y TRIZA (IMUESTRA 14.4). AMBAS CON LUZ PARALELA.
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ANA[_ISIS DE LAS MUESTRAS
CERAMICAS DE LA CIENAGA

A los efectos de ordenar la informacion
obtenida del analisis petrografico se optd por
agrupar a los fragmentos en conjuntos, de-
terminados por la cercania de los sitios entre
si, partiendo del supuesto de que la presen-
cia de ciertas homogeneidades en las pastas
dentro de conjuntos de una misma localidad,
asi como diferencias entre pastas de distintas
localidades, nos permitirfa vincular las com-
posiciones con el aprovechamiento de las
fuentes locales de materias primas.

Para el caso de los materiales cortespon-
dientes al area de La Ciénaga, los mismos fue-
ron agrupados en dos conjuntos coincidentes
con la proximidad de los sitios a los poblados
actuales de La Ciénaga de Abajo y La Ciénaga
de Arriba.

La Ciénaga de Abajo: corresponden a
este conjunto los materiales provenientes de
los sitios Cerro Colorado de La Ciénaga de
Abajo, Barranca 1 y Loma de Ichanga. Las
inclusiones presentes indican un aporte de
origen pluténico representado por liticos gra-
niticos y asociaciones de cristales cuarzo-fel-
despaticas (microlino). Los fragmentos liticos
de origen metamorfico, junto con la presen-

cia de cuarzo mono y policristalino con extin-
cion ondulante, se encuentran subordinados.
Los liticos de origen volcanico en general son
escasos en todos los cortes, a excepcion de
uno de los fragmentos, donde constituyen
los liticos mejor representados. En todos los
cortes se reconocieron vitroclastos represen-
tados por fragmentos pumiceos.

La Ciénaga de Arriba: los sitios represen-
tados por este conjunto son El Monticulo,
Cerrito Colorado de La Ciénaga de Arriba
(recintos al pie y en la cima) y Casas Viejas
al Norte del Rio Giiyischi. En contraste con
los fragmentos de la localidad anterior, se ob-
serva una mayor participaciéon de inclusiones
de origen volcanico representadas por liticos
y por cristales de cuarzo con engolfamiento
y/o fracturados. Por su parte, el aporte de
liticos pluténicos sigue siendo importante, y
en menor medida el de los de origen meta-
moérfico. También es comun la presencia de
fragmentos pumiceos y trizas.

AN/:\LISIS DE LAS ARENAS DE LA
CIENAGA

Una caracteristica importante de los dep6si-
tos de acarreo relacionados con la red de ave-
namiento del Rio Belén es que los afluentes

Ficura 10 * IDENTIFICACION DE UN EJEMPLAR DE TIESTO MOLIDO (MUESTRA 6.1).
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de este rio atraviesan sectores en donde aflo-
ran rocas de distinto origen. Por lo tanto, los
granos derivados de su descomposicién pue-
den estar presentes en sedimentos asociados
a estos depdsitos fluviales. Es por ello que
creemos importante tomar muestras de las
arenas provenientes de los cauces secos cer-
canos a los sitios, con el objeto de ser anali-
zadas con procedimientos sedimentolégicos,
ya que los resultados de los mismos ofrecen
informacién adicional a fin de ser comparada
con la proveniente del estudio microscépico
de laminas delgadas de cerdmica arqueoldgi-
ca.

Las arenas analizadas para el area de La
Ciénaga fueron recolectadas en cinco esta-
ciones de muestreo en sectores adyacentes al
curso principal del Rio Hualfin y en distintos
colectores (FIGura 11). Las mismas fueron
obtenidas con el fin de caracterizar textural y
composicionalmente (via lupa binocular) los
sedimentos fluviales correspondientes a la
fraccién arena (TABLA 3). Para la observacion
con lupa binocular se utilizaron muestras de
arena de granulometria mayor a 250p.

Los resultados obtenidos dan cuenta de
que la muestra denominada “Arena 17, reco-

lectada sobre la Barranca 1 de La Ciénaga de
Abajo, se compone de un 94 % de granulo-
metrfa arena y un 6 % de limo. Predomina
el cuarzo con diferente redondeamiento.
Contiene mica, mayoritariamente biotita en
relacién a la muscovita. Presenta plagioclasas
de color blanco y habito prismatico, y feldes-
pato potasico de habito tabular. También se
observaron algunos liticos metamorficos y
escasos graniticos.

La “Arena 2” fue extraida de un cauce seco
que desemboca en el rio Hualfin, a la altura
de La Ciénaga de Abajo. Esta compuesta por
un 99 % de fraccion arena, con abundante
cuarzo y biotita. Entre los feldespatos predo-
minan las plagioclasas en relacion al feldes-
pato potasico. También se observaron liticos
graniticos.

La muestra de arena recolectada del tio
Ichanga denominada “Arena 3” se compone
de un 66 % de arena y un 44 % de limo. Se
observé abundante cuarzo acompanado por
gran porcentaje de micas, predominando la
biotita sobre la muscovita. Ademas se regis-
traron algunos liticos metamorficos.

La muestra de “Arena 4” fue tomada tam-
bién en el rio Ichanga, en su desembocadura

Kilémetros

FicurA 11 + Area DE La CIENAGA CON LA UBICACION DE LOS SITIOS Y LAS ARENAS RECOLECTADAS.
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con el rio Hualfin. Posee un 97 % de arena
y 3 % de limo. Predomina el cuarzo, acom-
pafiado por feldespatos (plagioclasas y fel-
despato potasico). Se observaron minerales
maficos atribuidos a anfiboles.

La muestra de “Arena 5” fue extraida de
un curso ubicado en la margen izquierda
u oriental del rio Hualfin, 500 m al SW del
Cerro Colorado de La Ciénaga de Abajo.
Presenta un 93 % de granulometria arena y
un 7 % de limo. En esta muestra predomina
el cuarzo y el feldespato potasico se presenta
subordinado. Tiene mucha mica oscura y en
menor cantidad muscovita. Se observaron
algunos pequefios liticos graniticos.

Cabe destacar que en la muestra A3 se re-
cuperd material fraccién arcilla en cantida-
des despreciables. De acuerdo a los resulta-
dos obtenidos, las muestras que se clasifican
texturalmente como arenas son Al, A2, A4
y A5, y como arena limosa la muestra A3.

COMPOSICION

TEXTURAL | CUARZO | FELDESPATO | PLAGIOCLASA | BIOTITA | MUSCOVITA | MAFICOS | L. METAMORFICOS | L. GRANITICOS

27°31°35,94° S | 94% arena

66°58°45,66~ W | Y 6% limo

LAS MUESTRAS CERAMICAS DE
OTROS SITIOS DEL VALLE

Habiendo caracterizado las muestras de La
Ciénaga (de Arriba y de Abajo) y las arenas
de la misma localidad con el fin de identi-
ficar y comparar sus composiciones mine-
ral6gicas, se mencionan a continuacién las
caracteristicas de las inclusiones observadas

en los conjuntos de fragmentos analizados
para los sitios de otras localidades del valle.

Carrizal de Azampay: representado por
el sitio Campo de Carrizal. Las inclusiones
de liticos pluténicos predominan en la ma-
yoria de los fragmentos, en algunos casos

ANALISIS
99% arena
y 1% limo
66% arena
97% arena
y 3% limo
93% arena
y 7% limo

W

acompafiadas por asociaciones cuarzo-fel-
despaticas (microclino). Las inclusiones de
origen metamérfico (liticos y cuarzo mono/
policristalino con extincién ondulante) en
general predominan en relacién a las de ori-

66°59°04,5"" W | Y44 % limo

27°31°'12,5”° S
66°59°02,2”" W
27°30°36,4° S
27°30°46,6"° S
66°58°49,0”" W
27°31°58,3° S

66°58°34,1""

gen volcanico. Se reconocieron vitroclastos
representados por fragmentos pumiceos y
muy escasas trizas volcanicas (FIGURA 9).

MUESTRA | LOCALIZACION

ARENA 1
ARENA 2
ARENA 3
ARENA 4
ARENA 5

TaBLA 3 * MUESTRAS DE ARENA DE LA CIENAGA CON SU LOCALIZACION Y LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS TEXTURAL Y COMPOSICIONAL.
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Puerta de Corral Quemado: constitui-
do por los sitios El Molino y Loma de la
Hscuela Vieja. Las series analizadas estin
conformadas tanto por fragmentos de filia-
cion Belén como Santa Marfa. En las mues-
tras adscriptas a Belén, si bien estan repre-
sentados liticos de diferentes procedencias,
las inclusiones poseen una mayor afinidad
metamoérfica. También reconocieron
fragmentos pumiceos. Por otra parte, dentro

de este conjunto se registra la presencia de

N

ejemplares singulares atribuibles a acciones
involuntarias o accidentales, como lo es la
aparicién de tiesto molido en muy baja fre-
cuencia (Figura 10). En contraste con lo que
sucede con las muestras Belén, los fragmen-
tos Santamarianos se caracterizan por estar
atemperados casi exclusivamente por tiesto
molido, por cristaloclastos y litoclastos de
granulometria muy fina y por la ausencia de
fragmentos pumiceos.

Corral Quemado: los materiales proceden
del sitio El Pabellén. Se encontraron inclu-
siones de origen pluténico, metamérfico y
volcanico, aunque sin un predominio claro de
unas sobre otras. Como las anteriores, pre-
sentan fragmentos pumiceos.

Corral de Ramas: en este caso se analizd
un solo fragmento del sitio homoénimo. Las
inclusiones predominantes son de origen plu-
tonico y volcanico. Se registré solo un litico
metamorfico, muy semejante a los casos ob-

servados en los conjuntos de La Ciénaga de
Arriba.

RESULTADOS COMPARATIVOS

A modo de caracterizacién general, pode-
mos decir que los fragmentos procedentes
tanto de La Ciénaga de Arriba como de La
Ciénaga de Abajo presentan como compo-
nentes principales comunes liticos de origen
pluténico y fragmentos pumiceos de natu-
raleza piroclastica. En ambos, el aporte de
componentes metamorfico es escaso. En el
caso de los liticos volcanicos, se encuentran
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mejor representados en las pastas de los
fragmentos de La Ciénaga de Arriba.

La composicién observada en las arenas
muestreadas de la zona aludida se caracteriza
por la presencia de componentes (cristaloclas-
tos) de naturaleza granitica, escasa presencia
de litoclastos (metamorficos y graniticos) y
ausencia de componentes de origen volcani-
co (liticos y vidrio volcanico). La compara-
cién de los resultados obtenidos del analisis
de las arenas con la composicion de los frag-
mentos de La Ciénaga permite afirmar que
estos poseen inclusiones compatibles, aunque
la presencia de liticos volcanicos en las pas-
tas (mas abundante en La Ciénaga de Arriba)
no ha sido detectada en las arenas descriptas
como tampoco se ha registrado la presencia
de vidrio volcanico.

Por su parte, las pastas de las localidades
de Puerta de Corral Quemado y Carrizal de
Azampay se caracterizan por una mayor par-
ticipacion de componentes de origen meta-
morfico en comparacion con las pastas de las
otras localidades. Respecto a los fragmentos
provenientes de Corral Quemado, no se ha
observado una composicién predominante
en la naturaleza de sus inclusiones, aunque
s se destaca que también estan presentes los
fragmentos pumiceos.

Por el momentos no se estableceran com-
paraciones con el material de la Localidad de
Corral de Ramas por tratarse de un solo frag-
mento, solo presentamos la descripcién del
mismo.

En un trabajo anterior (Wynveldt e a/. 2000)
se analiz6 a nivel petrografico material del tipo
Belén Negro sobre Rojo procedente de los si-
tios de La Loma de los Antiguos (Azampay)
y del Cerro Colorado de la Ciénaga de Abajo.
La composiciéon petrografica de las pastas
se corresponde con los datos obtenidos en
el presente estudio. En términos generales,
la composiciéon de estas muestras presenta
cuarzo monoctistalino y policristalino con
extinciéon recta y ondulante. Los feldespa-
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tos estan presentes como granos angulares
a subangulares de plagioclasas (oligoclasa-
andesina), principalmente con macla de albita
y menos frecuente macla de albita-catlsbad y
estructura zonada. El feldespato potasico es
abundante en la gran mayorfa de las muestras
y en particular resulta importante el microcli-
no. Los anfiboles (hornblenda) estan siempre
presentes, con tendencia a cristales euhedrales
acompafiados en general de biotita y, menos
frecuentemente, pequefias laminas de mus-
covita. Entre los liticos, se han identificado
fragmentos de roca de naturaleza ignea (plu-
tonicos y volcanicos) y metamorfica. Entre
los primeros se destacan liticos graniticos y
volcanicos, estos tltimos de composicion an-
desitica basaltica, mientras que los metamor-
ficos estan representados principalmente por
esquistos y filitas. La totalidad de las muestras
analizadas presentan inclusiones de vidrio
volcanico, principalmente como fragmentos
pumiceos (piroclastos vitreos) en algunos ca-
sos acompafiados por trizas vitreas.

De los resultados obtenidos hasta el mo-
mento, podemos concluir que las pastas de
los fragmentos tipificados como Belén pre-
sentan una composicion muy homogénea,
variando solo en la frecuencia de los compo-
nentes principales y conservando cierta recu-
rrencia composicional en sus asociaciones.
De esta generalizacion se excluyen las pastas
correspondientes a fragmentos Santa Marfa,
en los cuales se destaca la presencia de tiesto
molido, cristaloclastos y litoclastos de granu-
lometria muy fina y la ausencia de fragmentos
pumiceos.

Con respecto a la comparacién entre las
muestras ceramicas y el marco geoldgico,
Navarrete y colaboradores (1991) sostienen
que las fases minerales que constituyen una
matriz ceramica pueden indicar o no una co-
rrespondencia con los sedimentos geolégicos
dela zona de donde se obtuvieron las materias
primas para elaborar las vasijas, y que, anali-
zando estas relaciones, se puede hablar del
caracter “in situ” o aléctono de los productos
ceramicos. Siguiendo esta linea, los resultados
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a los que arribamos en este trabajo nos pet-
miten plantear que las pastas caracterizadas
se corresponden composicionalmente con la
geologia de la region, lo cual sugiere que las
materias primas utilizadas en su confeccion
provienen de formaciones geoldgicas locales,
tal como pudo observarse en los analisis pre-
vios (Wynveldt ¢z a/. 2008).

En este sentido, las inclusiones de natura-
leza {gnea-metamorfica estan vinculadas ge-
néticamente con las rocas que constituyen el
basamento cristalino de la zona de estudio,
caracterizadas por metamorfitas de bajo gra-
do correspondientes a la Formacién Loma
Corral y ortogneises de la Formacion Chango
Real.

Segun estudios de procedencia realizados
por Muruaga (2001), las actuales Sierras de
Altohuasi-Culampaja y Papachacra habrian
sido el area de aporte de los sedimentos lo-
cales. Esta misma autora afirma ademds que
diferentes centros volcanicos de la Puna ha-
brian aportado los liticos volcanicos presen-
tes en los sedimentos de la region.

En particular, la presencia sistematica de vi-
drio volcanico en la gran mayorfa de los frag-
mentos puede vincularse con los depdsitos
de naturaleza piroclastica, intercalados en la
secuencia sedimentaria terciaria, que afloran
en el area de estudio. Estas rocas estan dis-
tribuidas en la zona de estudio en el sector
noroccidental de las Sierras de Hualfin-Las
Cuevas, en los sectores oriental y occidental
del Cordén de los Colorados, ubicado al SW
del Cordon del Durazno, o sea hacia el rincon
inferior izquierdo de la FIGURA 1, y a lo largo
del valle del Rio Hualfin.

CONSIDERACIONES FINALES

Un parrafo aparte merece la presencia re-
currente de fragmentos pumiceos, tanto en
las muestras analizadas en este estudio como
en las correspondientes a la serie Formativa,
compuesta por materiales recolectados en
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el area de la gran necrépolis de La Ciénaga
(Zagorodny et al. 2004; Zagorodny y Balesta
2005) y las de los sitios tardios de la Loma
de Los Antiguos y Cerro Colorado de La
Ciénaga de Abajo (Wynveldt ez a/. 2000).

Los componentes vitreos (pémez y trizas)
provienen de depésitos piroclasticos friables,
con poco grado de consolidacién que son
caracteristicos en las secuencias terciarias del
area de estudio. Su aparicion constante nos
hace pensar en que este tipo de inclusién pudo
haber sido incorporada intencionalmente en
la preparacion de las pastas de la region, y
que de ser asi, estarfamos en presencia de una
practica con una larga tradicién en el valle.
Por otra parte, es importante destacar que en
los analisis realizados con lupa binocular de
las arenas muestreadas no ha sido detectada
la presencia de vidrio volcanico.

De los estudios previos de fragmentos
Ciénaga se rescata que un grupo analizado,
compuesto por 45 fragmentos (de un total de
60) contiene en sus pastas fragmentos pumi-
ceos, y que entre ellos 6 tiestos tienen ademas
trizas (Zagorodny et al. 2004; Zagorodny y
Balesta 2005). Los tiestos Belén de la Loma
de los Antiguos y del Cerro Colorado de La
Ciénaga de Abajo, presentaban en su totali-
dad fragmentos pumiceos, y un 30 % de los
mismos posefan trizas vitreas —6 fragmentos
en la Loma de Los Antiguos y 1 en el Cerro
Colorado (Wynveldt ez al. 2000).

Los tiestos analizados en otras localidades
presentan todos fragmentos pumiceos, pero
solo dos contienen trizas: Campo de Carrizal
(Azampay) y el Monticulo de la Ciénaga de
Arriba. El primero de estos sitios, como ya
comentaramos, se encuentra en las inmedia-
ciones de la Loma de los Antiguos, lo que lle-
vatfa a pensar en una misma manera de fabri-
car la ceramica y el uso de las mismas fuentes
de aprovisionamiento. Un caso diferente es
el sitio El Monticulo, localizado 20 km al SE
de los sitios mencionados, que de acuerdo
a las observaciones realizadas en el terreno
no serfa un lugar de habitacién. Se trata de
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un monticulo modificado attificialmente que
presenta una rampa de acceso a la cima. Se
encuentra aislado y sin asociacién con estruc-
turas habitacionales. Tiene una altura aproxi-
mada de 4 m y un didmetro aproximado de
20 m. En su supetficie y a su alrededor fueron
recolectados gran cantidad de fragmentos
mayoritariamente correspondientes al tipo
Belén junto con un mortero de tres tazas en
su cima. Aun no se han llevado a cabo exca-
vaciones sistematicas que permitan dilucidar
su posible funcién.

Fragmentos pumiceos han sido reporta-
dos en otras ceramicas tardias. De la Fuente
(2007), en base a analisis petrograficos plan-
tea como caracteristico para los fragmentos
del Perfodo Tardio (Sanagasta, Abaucan y
Belén), entre otras inclusiones, la presencia
de tiesto molido, inclusiones arcillosas y vi-
drio volcanico. Este ultimo, de acuerdo a las
ilustraciones presentadas, pueden ser identifi-
cados como fragmentos pumiceos —algunos
de los cuales poseen inclusiones de cuatzo.

Palamarczuk y Palamarczuk (2007) analizan
una muestra de 36 cortes delgados de cera-
mica Famabalasto Negro Grabado proceden-
tes de diferentes localidades arqueoldgicas
tardias del area de Yocavil, junto con algu-
nos fragmentos del sitio incaico de Potrero
Chaquiago en Andalgala. La mayor parte de
las muestras estudiadas presentan un predo-
minio de inclusiones de tamafio muy fino a
medio, con presencia ocasional de clastos de
“tamafio grosero”. La asociacién mineralégi-
ca mas frecuente es cuarzo, plagioclasa, vidrio
y mica, correspondiéndose con la geologia del
valle de Yocavil. La mayorfa no incluye ties-
to molido, lo que podtia interpretarse como
una catracteristica propia del estilo, a diferen-
cia de la ceramica Santa Maria y Peinada en
donde este tipo de inclusién es predominante
(Palamarczuk y Palamarczuk 2007).

Por dltimo, podemos agregar que los be-
neficios del agregado de vidrio con textura
porosa, de acuerdo a la bibliografia consul-
tada (Fuentes ¢/ a/. 1988) y a la informacion
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obtenida por parte de técnicos del Centro
de Tecnologia de Recursos Minerales y
Ceramica (CETMIC-CIC-CONICET), son
variados e interesantes. En primera instancia,
su incorporacién aligera el peso de las piezas
ceramicas. Hsta caracteristica puede vincular-
se con algunos estudios previos sobre tinajas
Belén procedentes de los contextos domésti-
cos de la Loma de los Antiguos de Azampay.
Los resultados de estos trabajos permitieron
comprobar que el tamafio de las tinajas Belén
domésticas es mayor que el de un 90 % de
las funerarias de distintas zonas del Valle de
Hualfin (Wynveldt 2004). Se sugirié que esta
diferencia podia deberse a una posible fun-
cionalidad para las tinajas domésticas relacio-
nada con el acarreo y el almacenamiento de li-
quidos en el sitio, considerando la ausencia de
fuentes agua en la cima del mismo. El mayor
tamafio de estas tinajas en relacién a las fu-
nerarias habria permitido el transporte de un
mayor volumen relativo de liquidos en cada
vasija. Ademas, la seguridad en el transporte
habria estado garantizada por los fuertes re-
maches de las asas (Wynveldt 2008), a lo cual
habria que agregar la ventaja de un bajo peso,
ya aminorado en la preparacion de la pasta.
La relacion entre estas vasijas y la contencion
de agua fue ademas interpretada a partir del
analisis de la decoracién, ya que las tinajas
presentan una frecuencia altisima de repre-
sentaciones de serpientes o de segmentos de
ellas, y es muy probable que el significado de
estos animales estuviera ligado al agua o a los
fenémenos meteorolégicos asociados a su
llegada (Wynveldt 2007b).

Por otra parte, la presencia de vidrio en la
pasta aumenta la porosidad de la vasija, de-
bido a las caracteristicas propias de los frag-
mentos pumiceos, lo que no solo conlleva a
un aligeramiento en su peso, sino que ademas
provoca, en la etapa de secado de la pieza, re-
tencién de la humedad por mas tiempo, pro-
longando la duracién de esta etapa, lo cual
permite evitar posibles agrietamientos.

Cabe destacar que la ligereza en el peso de
estas piezas no solo es consecuencia de la pre-

146

sencia de vitroclastos en sus pastas. Estudios
preliminares de porosimetria, realizados me-
diante la técnica de intrusién de mercurio so-
bre una muestra de 13 fragmentos de los si-
tios Loma de los Antiguos y Cerro Colorado
de La Ciénaga de Abajo, arrojaron altos indi-
ces de porosidad —entre 43,25 y 49,23 %7,

Al igual que en un trabajo anterior
(Wynveldt ¢z al. 2000) al cruzar la informa-
cién sobre la morfologia de las vasijas a las
que correspondieron los fragmentos analiza-
dos con los estudios sobre la composicién
mineraldgica en los cortes delgados, se ob-
servo que no existen diferencias entre las
tinajas y los pucos. Esto nos lleva a seguir
sosteniendo la confecciéon de un unico tipo
de pasta para la fabricacién de ambas clases
de vasijas. Queda aun por analizar cual fue la
conducta seguida patra la confeccién de las
vasijas ordinarias.

Mas alla de estas conjeturas, en relacién a
los resultados obtenidos a lo largo del pre-
sente trabajo se podria postular entonces,
a modo de hipétesis, que la férmula puesta
en marcha para la confeccién de las pastas
Belén, independientemente del tipo de vasi-
ja que se haya querido fabricar, incluyé dos
tipos diferentes de inclusiones, por un lado
un componente arenoso, coherente compo-
sicionalmente tanto con la geologia regional
como con los datos provenientes de los estu-
dios texturales y composicionales de las are-
nas de las inmediaciones de los rios cercanos
a los sitios, y por otra parte un sedimento
mas fino, rico en material piroclastico, opti-
mizando las propiedades de la materia prima
para la confecciéon y uso del repertorio cera-
mico Belén.

NOTAS

1. El énfasis dado a la localidad de La Ciénaga
se debe a que hasta el momento las investi-
gaciones arqueoldgicas y geoldgicas llevadas
a cabo por los autores se han concentrado en
esta area y en la de Azampay, por lo cual existe
mayor informacién para estas localidades en
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todos los aspectos del registro. Actualmente
los estudios apuntan a equilibrar este desba-
lance informativo, con nuevas prospecciones
y excavaciones en otros sectores del Valle de
Hualfin.

2. En la actualidad se encuentra en proceso, en
el Centro Atémico Ezeiza, el analisis por ac-
tivaciéon neutrénica de un conjunto de frag-
mentos ceramicos provenientes de algunos de
los sitios aqui analizados, asi como también
muestras de arcilla recolectadas en la zona de
La Ciénaga. Por otra parte, se estin analizan-
do nuevas muestras de arenas recolectadas re-
cientemente en distintas estaciones de mues-
treo a lo largo del Valle de Hualfin.

3. Estos estudios fueron llevados a cabo en el
CETMIC, con un equipo Porosimeter 2000-
Carlo Erba.
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