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Objetivos: evaluar el posible efecto inhibitorio del timol (T) (presente en colutorios) y 
su isómero carvacrol (C), sobre la corrosión de amalgamas dentales y su impacto en 
la viabilidad de la línea pre- osteoblástica MC3T3-E1. Materiales y Métodos: se 
utilizaron las amalgamas Logic2 SDI® (BCu) y UltracapS SDI® (ACu) pretratadas por 
inmersión (24h, a temperatura ambiente) en soluciones alcohólicas 0,01M de T/C. Se 
obtuvieron extractos por inmersión de las amalgamas con y sin tratamiento de T/C en 
medio de cultivo celular DMEM a fin de ser utilizados en la evaluación de la actividad 
mitocondrial de las células mediante el ensayo de reducción de metiltetrazolio (MTT). 
La interacción célula-amalgama (tratadas y sin tratar con T/C) (ACuT, BCuT, ACuC, 
BCuC) se estudió in situ mediante el ensayo de viabilidad (24h) con el colorante Naranja 
de Acridina. Resultados: el ensayo de MTT no evidenció citotoxicidad de los extractos 
de amalgamas tratadas y sin tratar. Sin embargo, la viabilidad celular en la zona 
aledaña a la amalgama disminuyó a valores cercanos al 15% para ACu y BCu 
(p<0,001). Las amalgamas tratadas con los isómeros fenólicos, alcanzaron mayores 
valores (%) de viabilidad que el control: 67,6 ± 6,8 y 53,0 ± 6,3 para ACuT y BCuT y 
45,9 ± 1,8 para ACuC, con excepción de la BCuC. Dicha amalgama BCuC mostró 
valores menores de viabilidad (18,8 ± 4,2%) cercanos a su respectivo control sin tratar 
(BCu). Es importante destacar que los productos de corrosión de las amalgamas sin 
tratar generaron una inhibición total de crecimiento celular en la zona aledaña al metal, 
y un efecto menos significativo para las amalgamas pretratadas. Conclusiones: el T 
resultó ser potencialmente útil para disminuir el daño celular inducido por la corrosión 
de amalgamas base Cu. Mientras que su isómero C sólo mostró dicho efecto para las 
amalgamas de alto contenido de Cu. 




