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ABSTRACT. The aim of this work was to establish the relationship existing between the distribution of enamel types
in human permanent teeth and their biomechanical adaptation. For this purpose we considered the classification
proposed by Koenigswald about hierarchical levels of complexity in the structure of mammalian enamel, which has
not yet been applied to the study of human enamel. For sample preparation we used Martin and Wahlert's technique
(1999), already tested for the analysis of non human mammalian enamel types. The enamel types found were the
following: radial enamel, enamel with Hunter Schreger bands and irregular enamel. These types were found in all the
teeth with a different distribution in each tooth group according to the biomechanical exigencies to which each group
is exposed. Since teeth concentrate masticatory forces in little areas, the enamel types have to combine in such a way
that they can resist wear and fractures. We conclude that the presence of various enamels types and their combination
constitute aspecialization of enamel microstructure capable of responding to the varied biomechanical demand of the
differenttooth groups.
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RESUMEN. El prop6sito del presente trabajo fue establecer la relacion entre la distribucion de los tipos de esmalte en
piezas dentarias permanentes humanas y la adaptacion biomecénica. Para ello nos basamos en la clasificacion
propuesta por Koenigswald de niveles jerarquicos de complejidad del esmalte de mamiferos, lacual no fue aplicadaal
estudio del esmalte humano. Para la preparacion de las muestras utilizamos la técnica de Martin y Wahlert (1999) ya
probada para el andlisis de los tipos de esmalte en mamiferos no humanos. Los tipos de esmalte encontrados fueron:
esmalte radial, esmalte con bandas de Hunter Schreger y esmalte irregular, presentes en todas las piezas dentarias con
diferente distribucién en cada grupo dentario de acuerdo a las exigencias biomecéanicas a que se expone cada uno.
Dado que los dientes concentran en areas pequefias las fuerzas generadas durante la masticacion, los tipos de esmalte
deben combinarse de manera tal que estos puedan resistir desgastes y fracturas. Concluimos que la presencia de
varios tipos de esmalte y su combinacién constituye una especializacion de la microestructura del esmalte apta para
responder ala variada demandabiomecéanica de los diversos grupos dentarios.
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INTRODUCCION

Los dientes concentran las fuerzas generadas
por los musculos en areas pequefias como las
superficies de contacto y clUspides o bordes
incisales. El esmalte dental es el tejido mas
expuesto a fuerzas oclusales altas, por el extenso
procesamiento de lacomidaen lacavidad bucal y
la relacion de contacto oclusal entre las piezas
dentarias, por lo cual debe resistir desgastes y
fracturas.

El esmalte es una estructura cristalina
sumamente compleja. Los prismas del esmalte
son haces de cristales de hidroxiapatita
ordenados y densamente empaquetados por una
delicada red de material organico que los
envuelve. Se considera el prisma como la unidad
estructural bésica del esmalte y se denomina
esmalte prismatico al conjunto de prismas que
constituye la mayor parte de la matriz
mineralizada (1).

En la clasificacion de niveles jerarquicos de
complejidad del esmalte mamifero de
Koenigswald (2) se consideran los siguientes
niveles: 1) nivel cristalitos, 2) nivel prismas, 3)
nivel tipo de esmalte, 4) nivel patrén y 5) nivel
denticion. Este trabajo se ha basado en el nivel
tipo de esmalte, que hace referenciaa los esmaltes
prismaticos. Estos frecuentemente estan
organizados en capas; dentro de cada capa los
prismas tienen morfologia, orientaciones y
empaquetamientos similares. En el esmalte
prismatico se presentan volimenes donde los
prismas son paralelos unos con otros (esmalte
radial y esmalte tangencial) o se entrecruzan
entre si de manera ordenada (esmalte con bandas
de Hunter Schreger) o desordenada (esmalte
irregular). A su vez, en el esmalte irregular el
entrecruzamiento de prismas puede ser en haces
(esmalte 3D) o en prismas individuales (3).

Los prismas que terminan en la superficie
oclusal casi en angulo recto, permiten conservar
bajos rangos de abrasién y mejor borde cortante.
Sin embargo, si tienen una orientacion paralela
entre si, cuando las fuerzas de tension superan
valores criticos, pueden aparecer rajaduras o
crack a lo largo del esmalte (4). Los dientes tienen

una tendencia a fracturarse a lo largo del eje
mayor del prisma con mayor frecuencia respecto
del eje menor. El entrecruzamiento de prismas
provee un mecanismo de detencion de rajaduras
y potencia la resistencia a las fuerzas tensionales
(5).

Dado que en cada uno de los tipos de esmalte
de los prismas tiene una disposicién 6ptima para
responder a funciones especificas, el proposito
del presente trabajo fue establecer la relacion
entre la distribucion de los tipos de esmalte en
piezas dentarias permanentes humanas y la
adaptacion biomecénica.

MATERIALES Y METODOS

Se seleccionaron piezas dentarias humanas
permanentes extraidas por indicacion
pertenecientes a los grupos incisivo, canino y
premolar del maxilar superior. Los dientes
fueron seccionados longitudinalmente en
sentido labio-palatino y cada hemiseccion fue
incluida en resina epoxica. Cada corte fue
desgastado en forma progresiva con lijas al agua
de grosores de 200, 600, 1200 y 2.200 um y pulido
con 6xido de aluminio en polvo de 5 um de
granulacion. Las muestras fueron lavadas con
agua a presion y con ultrasonido durante 10
minutos y posteriormente grabadas con una
solucion de &cido clorhidrico al 10% durante 4
segundos. La metodologia de preparacion de los
especimenes puede ser consultada en Martin y
Wahlert (1999) (6). Las muestras fueron
observadas y fotografiadas bajo lupa binocular
para obtener la plantilla que facilité6 determinar
las areas de interés para observacion mediante
microscopio electrénico de barrido (MEB). Los
especimenes fueron montados en porta-
muestras para microscopio electronico de
barrido, deshidratados con alcohol etilico,
secados y metalizados en Fine Coat Sputer
J.T.C.1100 con oro paladio. Las observaciones se
realizaron en un microscopio electrénico de
barrido modelo JSM-6360 LV (bajo vacio).

Las micrografias se registraron en las caras
labial y palatina en tres zonas (cervical, media e
incisal o cuspidea) y en las cuspides de



11

Biomecanica del esmalte

premolares, en la zona interna (proxima al limite
amelodentinario) y externa.

RESULTADOS

Los tipos de esmalte identificados fueron
esmalte radial, esmalte con bandas y esmalte
irregular, con unadistribucion caracteristica para
cada uno de los grupos dentarios; no se encontré
esmalte tangencial en ninguna de las muestras
estudiadas.

El esmalte con bandas presentaba las tipicas
bandas claras y oscuras cuando era observado
con baja magnificacién, mientras que a mayores
aumentos se confirmaba que este tipo de esmalte
correspondia a bandas o capas alternantes de
prismas seccionados longitudinalmente con
otras de seccion transversal.

En piezas dentarias del grupo incisivo, en las
zonas incisal y media, se encontr6 esmalte con
bandas en las caras labial y palatina. Las bandas
se extendian desde el limite amelodentinario
hacia la superficie externa y ocupaban la mayor
parte del espesor del esmalte, presentaban una
orientacion ascendente cuando se acercaban a
incisal, mientras que préximo a la superficie
externael esmalte eradetipo radial (Figs. 1y 2)

Fig 1. Esmalte con bandas en la zona incisal de la cara
labial eniincisivo Obsérvese lainclinacién de las bandas
(MEB x120).

Fig 2. Bandas de Hunter Schreger ocupando los 2/3
internos del espesor del esmalte y esmalte radial
externo. Zona media de la cara labial en incisivo (MEB
x120).

En la zona cervical de la cara palatina se hallé
esmalte con bandas, mientras que en la cara
labial, s6lo se registr6 esmalte radial (Figs. 3,4y
5). En las caras libres (labial y palatina) los
prismas del esmalte radial terminaban
perpendiculares a la superficie externaen lazona
mediay oblicuos ascendentes en lazonacervical.
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Fig 3. Esmalte con bandas en la zona cervical de la cara
palatinaen incisivo (MEB x100).

Fig. 4. Detalle de esmalte con bandas. Se alternan capas
de prismas en seccion transversal y longitudinal (MEB
x500).

Fig.5. Esmalte radial en lazonacervical de cara labial en
incisivo (MEB x120).

En el grupo canino se observé esmalte con
bandas en las zonas incisal y media, en las caras
labial y palatina en el esmalte interno; el resto del
espesor del esmalte era ocupado por esmalte
radial (Figs.6y7).

Fig. 6. Esmalte con bandas y esmalte radial en la zona
incisal de cara labial en canino. Se aprecian estrias de
Retzius en el esmalte radial (MEB x80).
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Fig. 7. Esmalte con bandas y esmalte radial en la zona
mediade lacaralabial en canino (MEB x110).

Las bandas presentaron una inclinacion
ascendente hacia la cuspide, méas destacada en la
zona incisal. En el tercio cervical de ambas caras
libres, en la zona interna observamos
entrecruzamientos de prismas que no
constitufan las tipicas bandas, disposicién que
corresponde aesmalte de tipoirregular (Fig. 8).
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Fig. 8 Esmalte irregular en la zona cervical de la cara
labial en canino (MEB x 120)

En las cuspides de los premolares, en la zona
interna del esmalte préxima al limite
amelodentinario, se encontrdé esmalte irregular
con un intrincado entrecruzamiento de grupos
de prismas (Fig. 9). En los 2/3 externos de las
cuspides se observo esmalte radial, con los
prismas que mostraban un cambio de direccién
para terminar perpendiculares a la superficie
externa del esmalte. En las caras labial y palatina,
las bandas ocupaban la mitad del espesor del
esmalte con una disposicion horizontal y en la
mitad externa el esmalte era de tipo radial (Fig.
10).

Fig. 9 Esmalte irregular en la zona cuspidea préxima al
limite amelodentinario en premolar (MEB x120).
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Fig. 10. Esmalte con bandas en disposicion horizontal en
lacara labial en premolar (MEB x120).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Identificamos esmalte radial, esmalte con
bandas y esmalte irregular; por la disposicion de
los prismas cada uno de estos tipos de esmalte
presenta propiedades biomecéanicas diferentes.
En el esmalte radial los prismas se disponen
paralelos unos con otros y terminan en angulo
recto a la superficie externa. Rensberger y
Koenigswald (1980) (7), Boyde y Fortelius (1986)
(8) sostienen que estas caracteristicas del esmalte
radial permiten cumplir con uno de los
requerimientos biomecanicos que es la
resistencia a la abrasion y permite conservar un
mejor borde cortante debido a la direccién de los
cristales que conforman el prisma; por eso este
tipo de esmalte se encuentra en la superficie
externa del diente. De acuerdo a Shimizu y
colaboradores (9) la capacidad de los prismas de
disipar estrés de contactos en la superficie, puede
influenciar en el promedio de desgaste del
diente. Maas (1991) (10) tras estudiar el impacto
de la microestructura del esmalte en el
microdesgaste, considera que las diferentes
respuestas a la abrasion de los esmaltes
prismaticos reflejan la influencia de la estructura,
pero a nivel de organizacion de cristalitos, méas
gueanivel de losprismasensi.

En las muestras estudiadas, la disposicién
externa del esmalte radial observada en todos los
grupos dentarios, revalida lo expresado por estos
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autores con relacién a su desempefio
biomecanico.

El esmalte radial no resulta efectivo como
mecanismo para la detencion de rajaduras si las
fuerzas de tension superan valores criticos. Para
esto, la presencia de bandas o esmalte irregular
en la zona interna al esmalte radial actia
reduciendo el peligro de penetracion de fracturas
en el esmalte (4). Sin embargo un solo tipo de
esmalte no es apto para cumplir todos los
requerimientos biomecénicos del diente por lo
que deben combinarse (3). Encontramos esmalte
radial en la zona externa del esmalte combinado
con esmalte irregular o con esmalte con bandas
de Hunter Schreger en lainterna.

En las zonas de mayor impacto de las fuerzas
masticatorias, como las cUspides de premolares y
molares, la marcada decusacién de los prismas
del esmalte en la parte interna de las mismas
constituye un mecanismo de detencion de
fracturas (5). Segun Dos Santos (1987) (11) las
fuerzas masticatorias generan tensiones de
resistencia internas que son de direccion opuesta,

por ello las estructuras de refuerzo se localizan
proximas al limite con la dentina para resistir
fracturas, como observamos en nuestro estudio.
El esmalte irregular en las cuspides de los
premolares mostré6 un marcado entrecruza-
miento de prismas, a diferencia de las caras libres
donde era menos evidente. El esmalte irregular
de las cUspides resulta compatible con el esmalte
nudoso descrito con microscopia éptica.

La organizacion de los prismas en los tipos de
esmalte y la ubicacion de estos en cada grupo
dentario depende de la funcién del diente y
optimizasu respuesta biomecénica.

Concluimos que la presencia de varios tipos de
esmalte y su combinacién constituye una
especializacién de la microestructura del esmalte
apta para responder a la variada demanda
biomecéanicade los diversos grupos dentarios.
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