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Depositos de arcillas ferruginosas, Barker.
Relaciones con BIFs.

INTRODUCCION

Se denomina "Formaciones de Hierro" o BIF a
unidades estratigraficas de rocas bandeadas que
contienen 15% o mas de hierro. Constituyen las
principales reservas de hierro del mundo.

La Formacién Las Aguilas, en la regidn de Barker,
presenta niveles peliticos con contenidos de hierro
por encima del 30%. La intencion de esta
investigacion es vincular estos depdsitos con los
BIFs de todo el mundo.

OBJETIVOS |

El tema investigado tiene como objetivo general
ampliar el conocimiento geoldgico de las zonas
portadoras de pelitas ricas en hierro en las sierras
de las inmediaciones de la localidad de Barker.
Ademas, se tratara de vincular estos depdsitos con
las Formaciones de Hierro (BIF, por sus siglas en
inglés de Banded Iron Formations).

METODOLOGIA |

La metodologia consistid en la recopilacion de
antecedentes, mapeo y perfiles geolodgicos,
muestreo para analisis geoquimico y mineralodgico,
procesamiento e interpretacion de los datos
obtenidos. Se llevaron a cabo métodos geofisicos
para entender el depdsito en subsuelo.

Sierra Al;03 % Fe;03% Si0; %

Cuchilla Las Aguilas 23,93 32,46 30,86

La Juanita 18,07 43,57 25,39
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 RESULTADOS !

Las pelitas ferruginosas estan formadas por
hematita y goethita, con presencia de caolinita,
illita, esmectitas y pirofilita.

Las mediciones de susceptibilidad magnética
marcan un contraste significativo entre las pelitas
ferruginosas y otras litologias.

En el mapa de reduccién al polo se observa una
correlacion entre las anomalias magnéticas con la
posicion de las pelitas ferruginosas.

CONCLUSIONES

La composicion quimica de los niveles ferriferos
esta definida por mas del 30% de Fe203, lo cual
supera el requisito para categorizar como BIF.

Sin embargo, mineraldgicamente los BIFs estan
compuestos por hematita intercalada con cuarzo,
mientras que en Las Aguilas hay hematita con
argilominerales.

Todavia no se puede establecer cual es la fuente
del hierro, ni la completa vinculacion con BIFs.
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